
Vorstellung einer neuen Prüfmethode und Vergleich 
zu bisherigen Prüfmethoden

Partikelfreisetzung
von Reinraumwischtüchern im trockenen Zustand

E in Arbeiten in kontrollierter Umgebung ist ohne den tagtäglichen Einsatz 
von reinraumtauglichen Wischtüchern kaum denkbar. Für die routinemäßi
gen Reinigungsprozesse unterschiedlichster Oberflächen, das Abreinigen 
von Gegenständen, das Aufnehmen von Verschüttungen oder zum Auf

bringen von Desinfektionsmitteln – überall werden Wischmittel benötigt, mit 
denen nach Möglichkeit keine zusätzlichen Kontaminationen in den Prozess 
eingeschleust werden sollten. Durch die genannten Einsatzmöglichkeiten wird 
deutlich, dass die unterschiedlichsten Anforderungen an Tücher für Reinräume 
gestellt werden. Einen umfassenden Überblick liefert hier die VDI 2083 Blatt 9.2. 
Eine dieser Grundanforderungen ist die Abriebfestigkeit/Partikelfreisetzung. Um 
zu verdeutlichen wie wichtig dieses Kriterium ist, erfolgt zunächst eine kurze 
Risikoabschätzung (Abb. 1).
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Beispielrechnung zum Thema Fläche

Die typischen, in Reinräumen oftmals eingesetzten Tücher haben eine  
Basisfläche von 9 x 9 inch (≈ 23 x 23 cm) ➜ ca. 0,053 m².

Unter der Annahme, dass am Tag 300  Tücher benötigt werden, ergibt sich  
pro Tag eine Fläche von ca. 15,9 m² und hochgerechnet auf eine Woche 
(5 Arbeitstage) eine Fläche von ca. 80 m².

Bei 220 Arbeitstagen im Jahr ergibt sich eine Tuchfläche von ca. 3.500 m², 
bzw. ca. 7.000 m², da Ober- sowie Unterseite berücksichtigt werden müssen. 
7.000 m²  Fläche, die in den Reinraum eingeschleust wird und dort 
Verwendung findet!

Die nachfolgenden Ausführungen befas
sen sich mit der ersten Fragestellung. Zur 
zweiten Fragestellung ist derzeit ein neu
artiger Prüfstand in Entwicklung, welcher, 
wenn fertiggestellt, die Möglichkeit eröffnet, 
in Verbindung mit den bereits ermittelten 
Werten eine bessere Risikoabschätzung in 
Abhängigkeit zu unterschiedlichen Ober
flächen beschaffenheiten zu ermöglichen. 
Wie komplex diese Thematiken sind, zei
gen auch die unterschiedlichen Ansätze und 
Prüfmethoden, die bereits existieren. 

In der VDI 2083 Blatt 9.2 wird für das Prüf
kriterium „Partikelfreisetzung und Partikel
abrieb“ im Anhang A5 unter anderem auf 
die Prüfbelastung nach DIN EN ISO 907310 
und die Prüfvorgehensweise nach VDI 2083 
Blatt 9.1 verwiesen. In Anhang B4 Tücher 
wird weiterhin die Methode des Biaxial
Shakes nach IESTRPCC004.3 (Sec. 6.1.3 
Biaxial shake test / Sec. 6.2.1 Liquid particle 
counter) genannt. Um die Prüfmethoden 
mit Blick auf deren praxisnähe betrachten 
zu können, wird zunächst die Anwendung 
von Reinraumwischtüchern genauer betrach
tet. Im Anschluss werden die genannten 
Methoden kurz beleuchtet.

Abb. 1: Risikoabschätzung – Beispielrechnung zum Thema Fläche

Partikelfreisetzung von 
Reinraumwischtüchern

Einsatz von Reinraumwischtüchern
Ein Reinraumwischtuch wird aus der Ver pa
c kung entnommen und dann, so zumindest 
die Emp feh lung, nach einer vorgegebenen 
Falt und Wischtechnik verwendet (Abb. 2). 

Hierbei wird das Tuch mehrfach gefaltet 
und entfaltet sowie über die entsprechend 
zu reinigende Oberfläche gewischt. Mittels 
dieser Technik können mit einem Tuch bei
spielsweise acht Bahnen gereinigt werden. 
 

Prüfmethode gemäß  
IEST-RP-CC004.3 – Partikelemission 
im nassen Zustand
Eine weit verbreitete Prüfmethode zur Be 
stim mung der Partikelemission ist in der 
Emp  feh lung des USamerikanischen Insti tu
tes IEST, der IESTRPCC004 (derzeit gültigen 
Fassung: 4.4) „Evaluating Wiping Materials 
Used in Cleanrooms and Other Controlled 
Environments“ beschrieben. Hier wird in 
freisetzbare Partikel, die sich bereits auf der 
Oberfläche befinden und generierte Partikel, 
welche durch mechanische Energie freige
setzt werden, unterschieden. Je höher die 
mechanische Beanspruchung, umso steiler 
steigt die Spannungs / Dehnungskurve an. 
Mit Hilfe der beschriebenen Tests werden zwei 
Punkte der Kurve ermittelt. Das Wischtuch 
wird hierzu unter Reinraumbedingungen in 
eine Prüflösung gegeben und anschließend 
mittels Orbitalschüttler (Sec. 6.1.4) oder Abb. 2: Falt und Wischtechnik

Anhand der Beispielrechnung wird deutlich, welch hoher Stellenwert der richtigen Wahl 
eines Wischtuchs und dem Wissen um dessen Partikelfreigabe/Abriebfestigkeit zukommt.
Das führt zwangsläufig zu den folgenden Fragen:

1. Wie kontaminationsarm sind die Wischmittel bei Anlieferung und wieviel   
 Kontamination geben diese bei Belastung im trockenen Zustand ab?

2. Wie hoch ist das Risiko, dass sich Kontaminationen aus dem Wischtuch  
 bzw. von dem Wischtuch auf die zu reinigende Oberfläche übertragen?

Falt- und Wischtechniken

Eine bewährte Anleitung zur Falt- und Wischtechnik
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geführte Risikoabschätzung (Abb. 1) und 
der ca. 7.000 m² Tuchfläche im Reinraum 
wird schnell deutlich, dass es keine Rein
raum industrie geben würde, wenn diese 
Partikelanzahl tatsächlich abgegeben wer
den würden. Bei näherer Betrachtung unter 
dem Aspekt der realitätsnahen Messung 
wird zudem klar, dass ein Wischtuch in 
der realen, tagtäglichen Anwendung nicht 
annähernd so eingesetzt wird, wie es in der 
Prüfmethode in einer Prüflösung geschüttelt 
wird. Abschließend kann daher gesagt wer
den, dass die empfohlene Messmethode in 
der Fachwelt nicht unumstritten ist. Unserer 
Ansicht nach ist die Messmethodik nicht 
praxisnah.

Prüfmethoden in Anlehnung 
an die DIN EN ISO 9073-10 – 
Partikelemission im trocken 
Zustand
Das GelboFlexVerfahren gemäß ASTM F392 
wird eigentlich zur Überprüfung der Knitter
festigkeit von Verpackungsfolien eingesetzt 
und soll die mechanischen Belastungen auf 
die Folie während deren Lebenszyklus simu
lieren. In der DIN EN ISO 907310 wird 

ein modifiziertes GelboFlexVerfahren 
zur „Analyse von Faserfragmenten und 
anderen Partikeln im trockenen Zustand“ 
von Vliesstoffen beschrieben. Bei der hier 
beschriebenen Methode wird aus der 
Messprobe ein Schlauch hergestellt, wel
cher entsprechend verklebt wird. Das ist 
nur ein Punkt, weswegen dieses modifizier
te Verfahren nicht eins zu eins übernom
men, sondern weiterentwickelt wurde. Die 
weiteren angepassten Prüfstände, welche 
bereits existieren, wurden genauer evaluiert. 
Anhand der vorhandenen Informationen 
wurde unter genauerer Betrachtung der ein
zelnen Parameter entschieden, eine weiter
entwickelte Prüfmethode zu etablieren.

Die optimierte neue Prüfmethode
Der nachfolgend beschriebene neu ent
wickelte Prüfstand wird in einer reinen 
Prüfumgebung eingesetzt. Manuelle Ein
griffe erfolgen in entsprechender Rein
raum  bekleidung. Der Prüfstand befindet 
sich innerhalb einer Prüfkammer, welche 
über eine eigene Filter Fan Unit (FFU) zur 
gezielten Umströmung des Prüflings ver
fügt. Innerhalb der Kammer befindet sich 

Bi ax ial   schüttler (Sec. 6.1.3) geschüttelt. Bei 
der so entstehenden Krafteinwirkung sollen 
die Partikel in der Flüssigkeit gelöst werden. 
Im Anschluss wird die Prüfflüssigkeit auf 
Partikel überprüft. Technische Daten, wel
che mittels Prüfverfahren in Anlehnung an 
die IESTRPCC004 Empfehlung bestimmt 
werden, sind nicht automatisch miteinan
der vergleichbar. Es können verschiedene 
Prüflösungen eingesetzt werden, welche 
durch ihre jeweiligen Eigenschaften die 
Partikelfreisetzung beeinflussen. Auch ist der 
Einsatz von unterschiedlichen Messgeräten 
beschrieben. Die genannten Einflussgrößen 
machen eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
somit nur schwer möglich. Zwar wird in der 
VDI 2083 Blatt 9.2 das Prüfverfahren nach 
IESTRPCC004.3 Sec. 6.1.3 in Verbindung 
mit Sec. 6.2.1 genannt, also der Biaxial 
Shake Test und die Auswertung mittels 
Flüssigkeitspartikelzähler, jedoch ist bei 
genauerem Blick auf die technischen Daten 
nicht immer genau zu erkennen, welche 
Methoden verwendet wurden. Werte, die 
mittels Prüfverfahren gemäß IESTRP
CC004 ermittelt werden, liegen bei meh
reren Millionen Partikel (≥ 0,5 µm) pro 
Quadratmeter. In Bezug auf die zuvor durch

Abb. 3: a. Flach eingespanntes Reinraumtuch in Ausgangsposition; b. Faltbewegung; 
c. Strömungsvisualisierung und vollständig gefaltet; d. Drehbewegung
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ein feststehendes Halterungselement und 
ein über einen Linear motor gegenläu fig 
ge  steuertes Hub gestänge mit einer rotier
baren Halterung. Inwieweit sich die Prüf
methode von anderen existierenden unter
scheidet, wird in den folgenden acht Unter
scheidungsmerkmalen beschrieben.

Unterscheidungsmerkmal 1: 
kein Kleben, kein Schneiden, 
kein Falten

In die Halterungen wird der jeweilige Prüf
ling unter kontrollierten Rein raum be din
gungen flach eingespannt (Abb. 3a). Durch 
das flache Einspannen soll sichergestellt 
werden, dass die losen Partikel detektiert 
werden können und sich nicht in einer 
anderen Lage des Wischtuchs verfangen. 

Unterscheidungsmerkmal 2: 
Versuch der Ausübung einer rea
listischen mechanischen Belastung

Mittels eines fest vorgegebenen Prüf
pro gramms werden Dreh und Stauch
bewegungen durchgeführt (Abb. 3). Beim 
Festlegen des Ablaufs wurde die bewähr
te Anleitung zur Falt und Wischtechnik 
(Abb. 2) verwendet, wie sie gängige Praxis 
im Reinraum ist. In Anlehnung an diese, 
wurde die Anzahl an Faltvorgängen defi
niert. Das Reiben beim Wischen wurde 
durch die Drehbewegungen in Berührung 
nachgestellt. Ziel ist es, durch mechani
schen Stress Verunreinigungen von der 
Oberfläche des Tuchs abzulösen, welche 
dann unterhalb des Tuchs erfasst werden. 

Unterscheidungsmerkmal 3: 
Einsatz von zwei optischen 
Partikelzählern

Im Rahmen erster Versuche zeigte sich, 
dass durch den Einsatz von zwei getrenn
ten Messpunkten mögliche Unterschiede 
zwischen unterschiedlichen Tüchern deutli
cher hervorgehoben werden und zusätzlich 
die Interpretation der Messwerte verein
facht wird. Weiter wird sichergestellt, dass 
sowohl die Partikel, die beim Falten ent
stehen, als auch die, die bei den Reibungen 
entstehen bestmöglich detektiert werden. 
Die bei der Implementierung durchgeführ
ten Strömungsvisualisierungen zeigten 
deut lich, dass sich über den Messpunkten 

trotz der Tuchbewegungen keine großen 
Wirbel bildeten und somit über den isokine
tischen Sonden der optischen Partikelzähler 
keine Totpunkte entstehen (Abb. 3c; Das 
gesamte Video ist unter https://www.das
tex.com/produktportfolio/reinraumtuecher/
verfügbar).

Unterscheidungsmerkmal 4: 
Einzigartige Luftführung

Des Weiteren zeigten die Strömungs visu ali   
sierun gen, dass durch die über der Ein rich
tung eingebaute FFU und durch das unterhalb 
eingebaute Lochblech eine kontinuierliche 
Luft führung von oben nach unten Richtung 
Messpunkte jederzeit gewährleistet ist. 

Unterscheidungsmerkmal 5: 
Ionisationseinheit

Während der ersten Versuche wurden Mes
sungen mit einem Elektrofeldmeter durch
geführt, welche den erwarteten deutlichen 
Ladungsaufbau während der Versuche bestä
tigte. Daher wurde eine Ionisationseinheit 
unterhalb der FFU oberhalb des Prüflings 
integriert, welche sicherstellen soll, dass die 
Partikel nicht durch die statische Aufladung 
an der Tuchoberfläche anhaften, sondern 
mit der ionisierten Luft abtransportiert und 
detektiert werden. 

Unterscheidungsmerkmal 6: 
Messzeit

Um aussagefähige Ergebnisse zu erhalten, 
ist unter anderem die Messzeit eine Einfluss
größe. Die Messzeit pro Einzelmessung 
beträgt zehn Minuten – länger ist ein Tuch 
nach unserer Erfahrung nicht im Einsatz. 

Partikelfreisetzung von 
Reinraumwischtüchern

Der oben beschriebene Bewegungsablauf 
wird einmal pro Minute durchgeführt. 

Unterscheidungsmerkmal 7: 
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse

Um eine statistische Sicherheit, trotz gerin
ger Messdauer zu gewährleisten, wird die 
Stichprobengröße sehr hoch gewählt. In 
den bisher durchgeführten Untersuchungen 
wurde in vier verschiedenen Ausrichtungen 
getestet, um eine Aussage über Unterschiede 
bzgl. der beiden Seiten und Ausrichtungen 
(Unterschiede je nach Beschaffenheit und 
Art) treffen zu können. Die Proben wur
den je Tuchtyp aus drei verschiedenen Pro
duktion slots genommen. Pro Ausrichtung 
und Lot wurden 30 Tücher untersucht. 
Die Stichprobengröße beträgt folglich 360 
Wischtücher pro Artikel.

Unterscheidungsmerkmal 8: 
Auswertung

Durch den großen Datensatz und die 
Untersuchung der Tücher in verschiedenen 
Ausrichtungen ist es möglich, die unter
schiedlichsten Fragestellungen zu beant
worten. Je nachdem können die einzelnen 
Daten ausgewertet und verglichen werden. 
Die in dieser Veröffentlichung dargestellten 
Ergebnisse liefern zunächst einen groben 
Überblick.

Kleines Tücher-Einmaleins: 
Non-woven versus gereinigte 
Gestricke
NonwovenTücher – auch „nicht geweb
te Vliesstofftücher“ genannt – besitzen je 
nach Zusammensetzung unterschiedliche 

Tabelle 1: Übersicht Ergebnisse

* aus je 7.200 Einzelmesswerten (2 optische Partikelzähler x 10 Minuten x 30 Proben x 3 Chargen x 4 Ausrichtungen) – 
Werte auf m³ hochgerechnet, um Unter schiede zu verdeutlichen.

Reinraumtuch 1 non-woven 16.867,87 712,41

Reinraumtuch 2 non-woven 2.510,20 205,29

Reinraumtuch 3 non-woven 3.876,71 214,20

Reinraumtuch 4 gereinigtes Gestrick 11,05 0,64

Reinraumtuch 5 gereinigtes Gestrick 9,47 1,62

Reinraumtuch 6 gereinigtes Gestrick 4,48 0,12

Reinraumtuch 7 gereinigtes Gestrick 11,41 1,48

Reinraumtuch 8 gereinigtes Gestrick 2,03 0,07

Bezeichnung
 

Art   
                                                             Mittelwert* 

  Partikel ≥ 0,5 μm/m³     Partikel ≥ 5,0 μm/m³
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Eigenschaften (mechanische Beständigkeit, 
Flüssigkeitsaufnahme und bindung im Tuch, 
Reißfestigkeit, Oberflächenstabilität usw.). 

Ein Nachreinigen von nonwovenProduk
ten nach dem Herstellungsprozess ist nicht 
möglich. Daraus lässt sich schlussfolgern, 
dass Kontaminationen, welche während der 
Herstellung generiert werden, auch in gro
ßer Anzahl im Endprodukt wiedergefunden 
werden können. 

Gestricke hingegen können dekontami
niert wer den. Zu den Einflussfaktoren, die 
die Rein  heit des Endproduktes mitbestim
men, zählen neben dem Flottenverhältnis  
(= Menge Wischtücher zu Waschflüssigkeit), 
selbst verständlich auch die Qualität des 
Wasch wassers, die eingesetzten Deter gen
zien, die Anzahl der abschließenden Spül
bäder sowie der Trocknungsprozess. 

Je nach Anforderungen und Anwendung 
kann bei den gereinigten Gestricken aus einer 
großen Produktvielfalt gewählt werden. Die 
we sentlichen Unterscheidungsmerkmale 
sind hierbei das Flächengewicht, die Strick
art und die Kantenverarbeitung. All diese 
Punkte können wiederum u. a. Einfluss auf 
die Par tikel abgabe haben.

Erste Ergebnisse und deren 
Diskussion
Der beschriebene grundsätzliche Unter
schied zwischen nonwoven und gereinig
ten Gestricken spiegelt sich innerhalb der 
Ergebnisse wider (siehe Tabelle 1). Bei den 

aufgrund der höheren Oberflächenrauheit 
höher als bei den glatteren Gestricken. Diese 
„höhere Belastung“ erfährt das Tuch im rea
len Einsatz jedoch ebenso. 

Anhand der dargestellten Daten (Abb. 4 links) 
wird deutlich, dass die nonwovenTücher 
mit jedem Mess und Bewegungszyklus 
mehr Partikel abgeben. 
 
Wie auf den mikroskopischen Aufnahmen 
(Abb. 5 oben) zu sehen ist, wird die nicht 

Proben der nonwovenReinraum tücher 1 – 3 
sind die gemittelten Werte (2.510 – 16.868 
Par tikel ≥ 0,5 µm/m³) um ein vielfaches höher 
als bei den gereinigten, gestrickten Rein
raum tüchern (2 – 11 Partikel ≥ 0,5 µm /m³).  
Neben den Produktionsrückständen könn
te die höhere Partikelemission der non
wovenTücher auch auf die höhere mecha
nische Belastung während der Dreh und 
Stauchbewegungen zurückgeführt werden. 
Zwar handelt es sich um den identischen 
Bewegungsablauf, jedoch ist die Belastung 

Abb. 4: Vergleich nonwoven und gereinigtes Gestrick (1 Minute ≙ 1 Mess und Bewegungsablauf)

Partikelfreisetzung von 
Reinraumwischtüchern

Abb. 5: Mikroskopische Aufnahmen nonwoven vs. gereinigtes Gestrick 
vor und nach mechanischer Belastung
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gewebte Struktur, der nonwovenTücher 
durch die mechanische Belastung deut
lich aufgeraut. Es kommt zu Faserbrüchen 
und losen Faserenden und somit zu freien 
Partikeln und Fasern. Weiter ist es denkbar, 
dass durch die strukturelle Veränderung 
(infolge der mechanischen Belastung) 
Partikel, welche nicht auf der oberen Schicht, 
sondern innen angehaftet waren, freigesetzt 
werden.

In Bezug auf die Abb. 4 ist noch zu ergän
zen, dass die Partikel, welche sich in den 
ersten drei bis vier Minuten direkt im tro
ckenen Zustand von den Gestricken lösen, 
auch in den Reinraum abgegeben werden. 
Wohingegen es denkbar ist, dass bei einem 
kurzen Einsatz eines nonwovenTuchs nicht 
die volle Partikelanzahl abgegeben wird. 
Hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass ein 
Gestrick auch in den ersten Minuten deutlich 
weniger Partikel abgibt als ein nonwoven
Tuch.
 
Bei den gereinigten Gestricken konnte die 
Ten  denz festgestellt werden, dass diese in 
den ersten drei bis vier Mess und Be  we
gungs  zyk len die höchste Partikel emission 
aufweisen, wie rechts in Abb. 4 zu sehen 
ist. Insbesondere bei doppellagigen Tüchern 
tritt dieser Effekt verstärkt auf. Das deutet 
auf lose Partikel hin, die sich direkt ablösen. 
Danach werden nur wenige Partikel detek
tiert. Dies verdeutlicht, dass sich aufgrund 
der stabilen Strickart auch bei mechanischer 
Belastung kaum Faserfragmente bilden, was 
auch die mikroskopische Aufnahme zeigt 
(Abb. 5 unten). 

Partikelfreisetzung von 
Reinraumwischtüchern

Unterschiedliche Ergebnisse 
je nach Ausrichtung

Die nachfolgenden Diagramme zeigen ex 
em plarisch wie unterschiedlich die Par
tikel  abgabe der Reinraumtücher je Seite 
sein können. In Abb. 6 links wird deut
lich, dass sich die Mittelwerte während des 
ersten Mess und Bewegungszyklus kaum 
unterscheiden. Seite 1 gibt hier im Schnitt 
8.862 Partikel ≥ 0,5 µm /m³ ab und Seite 2 
7.342 Partikel ≥ 0,5 µm /m³. Ab Mess 
und Bewegungszyklus Nummer 2 gehen die 
Werte dann deutlich auseinander. Im 10. 
Zyklus gibt die Seite 1 mit 29.109 Partikel  
≥ 0,5 µm/m³ im Durchschnitt fast doppelt so 
viele Partikel ab wie Seite 2 mit durchschnitt
lich 16.635 Partikel ≥ 0,5 µm /m³.

Im Vergleich hierzu sind die durchschnitt
lichen Werte von Seite 1 und Seite 2 bei den 
gereinigten Gestricken nahezu identisch wie 
Abb. 6 rechts exemplarisch veranschaulicht. 
 
Vergleich verschiedener 
non-woven-Tücher 

Die Ergebnisse der nonwovenTücher zei
gen, dass es auch in dieser Gruppe reinere 
Vertreter gibt. Das Reinraumtuch 2 gibt mit 
durchschnittlich 2.510 Partikel ≥ 0,5 µm/m³ 
ca. 85 % weniger Partikel ab als das Rein
raumtuch 1 mit durchschnittlich 16.867 Par
tikel ≥ 0,5 µm /m³. Das Boxplot Diagramm 
(Abb. 7: Vergleich Reinraumtuch verschiede
ner nonwovenTücher) verdeutlicht zudem, 
dass die Streuung von Reinraumtuch 2 deut
lich geringer ist. 
 

Vergleich verschiedener 
gereinigter Gestricke

Die Gestricke weisen durchweg eine hohe 
Sauberkeit auf. Selbstverständlich gibt es 
jedoch auch hier Unterschiede. Bei der 
Betrachtung der Mittelwerte 2 bis 11 Partikel 
≥ 0,5 µm /m³ (siehe Tabelle 1) erscheinen die 
Unterschiede zunächst minimal. In Bezug 
auf die Risikoabschätzung (Abb. 1) werden 
diese minimalen Unterschiede aber wieder 
relevant und sollten daher nicht unterschätzt 
werden.

Reflektion und Fazit
Wie in den meisten Bereichen gibt es nicht 
die definitive Messmethode. Seit Beginn 
der Reinraumindustrie werden für die unter
schiedlichsten Fragestellungen stets neue 
Prüfeinrichtungen und Messmethoden ent
wickelt und etabliert. Um ein Gesamtbild 
über ein Reinraumtuch und dessen Eignung 
in Bezug auf die unterschiedlichsten A nfor
derungen je nach Anwendung zu erhalten, 
ist es ratsam Daten und Messwerte, welche 
mittels verschiedener Prüfmethoden ermit
telt wurden, im Kontext mit der geplanten 
Anwendung zu analysieren, miteinander 
zu vergleichen und daraus entsprechende 
Rückschlüsse zu ziehen. 

Die hier beschriebene Messmethode ist ein 
weiterer Mosaikstein, welcher der Rein
raumwelt helfen soll, mehr Informationen 
zu der Partikelabgabe von Verbrauchsgütern 
zu liefern. Die Prüfeinrichtung ist, wie 
be schrieben, zur Beantwortung der Frage 1 

Abb. 6: Seitenunterschiede – Vergleich nonwoven und gereinigtes Gestrick (1 Minute ≙ 1 Mess und Bewegungsablauf)
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geeignet – wie kontaminationsarm die 
Wischmittel bei Anlieferung sind und wie
viel Kontamination diese bei Belastung im 
trockenen Zustand abgeben können. Nicht 
berücksichtigt werden Wechselwirkungen 
zwischen dem Tuch und der zu reinigenden 
Oberfläche, Reaktionen mit Reinigungs und 
Desinfektionsmitteln und ggf. Handschuhen, 
Einflüsse von mechanischer Energie, die 
zusätzlich zu den simulierten auf das Tuch 
einwirken sowie die eingangs gestellte Frage 
2 –  wie hoch das Risiko ist, dass sich Kon
ta mi nationen aus dem Tuch bzw. von dem 
Tuch auf die zu reinigende Oberfläche über
tragen. 

Dieser Prüfstand ist nicht limitiert auf die 
Un tersuchung von Wischtüchern, son dern 
lie fert Informationen zur Partikel frei
setzung von unterschiedlichsten Rein raum

verbrauchs materialien unter praxisnaher 
mechanischer Belastung und Einsatzdauer. 

Neben Wischtüchern wurden bereits Rein
raum papiere untersucht. Denkbar sind auch 
Untersuchungen zur Oberflächenreinheit 
von Ein weg be kleid ungs stücken, wie Mund
schutze, Vlies hauben, Überziehschuhe, 
Ärmel   schoner usw. 
Natürlich muss die mechanische Belastung 
für jedes Ver brauchs material anhand der 
Betrachtung der tatsächlichen Nutzung 
festgelegt werden. Beim Einsatz der glei
chen Artikelgrößen können dann unter 
identischen Bedingungen, welche durch 
den Prüfstand geschaffen sind, qualitative 
Aussagen in Bezug auf den Reinheitsgrad bei 
Anlieferung sowie auch Aussagen hinsicht
lich der Partikelemission bei mechanischen 
Stress getroffen werden. 
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Reinraumwischtüchern
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Abb. 7: Vergleich verschiedener nonwoven Tücher
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